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Название: Алмазы природные необработанные. Классификация.

Основные признаки
Название на английском: Uncut natural diamonds. Classification. Main characteristics
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на природные

необработнные алмазы, а также на нормативные
документы, определяющие номенклатуру продукции
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Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)
39.0
60 - 

ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО / 
Ювелирные дело  / 

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)
А10
- 

Горное дело. Полезные ископаемые -> Углеродистые
ископаемые-> Классификация, номенклатура и общие
нормы
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